Playtop priasentiert
PlayTop PlayLite

Der neue Spielflachenbelag in Leichtbauweise.

Bauland ist bekanntlich in vielen Regionen unseres Landes sehr kostspielig.
Deshalb werden gerade in den Grof3stddten vermehrt Aufenthalts- und
Spielflachen auf die Dacher von Bestands- und Neubauten verlegt.

Bei Bestandsbauten mussen fast immer die bereits vorhandenen Uneben-
heiten der Dachabdichtungen ausgeglichen werden.

Bei Neubauten wird in der Regel mit normgerechter Gefalledammung
gearbeitet, die dann vor der Herstellung der eigentlichen Spielflache wieder
ausgeglichen, d.h. in Waage gebracht wird.
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Nachdem wir in den vergangenen Das Ergebnis vieler Tests und Versuche
Monaten immer wieder mit derartigen heillt PlayLite. Denn PlayTop PlayLite

Projekten und dem o.g. Problem konfron-  erfullt alle vorgenannten Kriterien.
tiert wurden, haben sich unsere
Entwickler an die Arbeit gemacht. - geringes Eigengewicht

Es musste ein System entwickelt werden, - hohe Druckfestigkeit
dass folgende Kriterien erfillt:

- i W ich
- hochstmogliche Gewichtsreduzierung geringe vrasserspeicnertng

- ausreichende Druckfestigkeit - schneller Wasserabflufl

- minimale Wasserspeicherung - - Spiel- bzw. Fallschutzbelag nach

- schnellstmogliche Wasserableitung DIN EN 1177:2008

- stoRdampfende Spielflache L .

- variable, normgerechte StoRdampfung - modulierfahig bis 45
nach DIN EN 1177:2008 fir den Fall, - groRe Farbauswabhl fiir die Oberflache
dass auch Spielplatzgerate montiert
werden

Rechenbeispiel fir 1 gm:

100 mm Leichtbautragschicht = 21 kg
45 mm Fallschutzbelag = 33 kg

Gesamtgewicht = 54 kg/gm

- modulierfahige Materialien, denn Hugel
und Mulden kénnen den Spielwert von
Spielflachen deutlich erhdhen

Fir Rickfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfigung.

Playtop Spielplatz GmbH - Postfach 1333 - 23808 Wahlstedt
Tel. 04554-2005 - Fax 04554-2084 - e-Mail: playlite@playtop.de



PLAYTOP

Technische Daten:

Wasserdurchl? ssigkeit:

PlayLite-Tragschicht 75 Liter/gm/sek.
Playtop-D2 mpfungslage 70 Liter/gm/sek.
Playtop-Deckschicht 19 Liter/gm/sek.

Hohlraumgehalt:
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